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Fecha de recepción/ Date Entrance: 

Fecha de prueba/Test date:  

Fecha de emisión/Issued:  

Página / Page:

Rev. 05 CDD-MLQ-78

Compañía / Company: 

Dirección / Address:

Foto de material  / Photo of material 

Atención / Attention:

Identificación / Sample ID:

ADOLFO HORN-1737 B-ARTESANOS INDUSTRIAL-TLAQUEPAQUE-JALISCO-45610

Teléfono / Phone:

LOS RESULTADOS REPORTADOS SON VÁLIDOS Y CONFIABLES PARA LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS BAJO LAS CUALES SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SI PRESENTA ALTERACIONES O ENMENDADURAS Y 

SIN LA CORRESPONDIENTE FIRMA DEL INGENIERO DE SERVICIO Y/O JEFE DE LABORATORIO Y NO PODRÁ REPRODUCIRSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE METALINSPEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V. LOS 

RESULTADOS REPORTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. / THE REPORTED RESULTS ARE BEEN WORTH AND RELIABLE FOR THE CONDITIONS UNDER WHICH TEST WARE MADE, THIS REPORT IS NOT BEEN WORTH 

IF IT PRESENTS DISPLAYS ALTERATIONS AND WITHOUT THE CORRESPONDING SIGNATURE OF THE ENGINEER SERVICE AND/OR TEST LAB CHIEF AND WILL NOT BE REPRODUCED IN TOTAL OR PARTIAL FORM WITHOUT EXPRESS AUTORIZATION 

OF METALINSPEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V. RESULTS REPORTING REFERS ONLY TO THE SAMPLES TESTED.

Responsable de laboratorio / Laboratory  manager

Realizó / Made by: César Villanueva 

Ingeniero de Servicio / Service Engineer

Revisó / Reviewed by: David Rodríguez

Acceso C No. 107 Col. Parque Industrial Jurica Querétaro, Querétaro. C.P. 76100. Tel.: (442) 218 82 60

FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV

JUAN CARLOS

El presente documento muestra los resultados obtenidos del ensayo de tracción a la muestra proporcionada 

por el cliente, la identificacion del material se muestra a continuación: / This document shows the results 

obtained from the tensile test on the sample provided by the customer, the identification of the material shown 

below:

EQ-11731

2025-01-17

2025-01-20

Informe de Prueba No./ Test Report:

De/Of:

1

2

2025-01-10

3338982740

MUESTRA 2: fibras opticas de mexico muestra 2

Id interno / Internal id:

PRIMER LABORATORIO MEXICANO

INDEPENDIENTE ACREDITADO POR

NADCAP



Página/Page: 2

De/Of: 2

Temp. 22.0 H.R. 33%

 

Rev. 05 CDD-MLQ-78

Nota / Note: La muestra se deformo de la unión de plástico (ver recuadro 

en rojo) provocando que el cable se deslizara / The sample was deformed 

from the plastic joint (see red box) causing the cable to slip.
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Atención/Attention:
Dirección/Address:

Identificación / sample ID

ADOLFO HORN-1737 B-ARTESANOS INDUSTRIAL-TLAQUEPAQUE-JALISCO-45610

Ingeniero de Servicio / Service Engineer

Realizó / Made by: César Villanueva 

 Resultados de Prueba/ Test Results: 

FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV

JUAN CARLOS

3338982740

RTQ-0119-2025

Acceso C No. 107 Col. Parque Industrial Jurica Querétaro, Querétaro. C.P. 76100. Tel.: (442) 218 82 60

Compañía/ Company: 

Teléfono/Phone:

Responsable de laboratorio / Laboratory  manager

Revisó / Reviewed by: David Rodríguez

Equipo Utilizado: Maquina Universal / Marca:INSTRON / Modelo: 68FM-100 / Serie: 68F100B27761 / Fecha de calibración: Octubre - 

2024 / Trazabilidad:CENAM 

LOS RESULTADOS REPORTADOS SON VÁLIDOS Y CONFIABLES PARA LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS BAJO LAS CUALES SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SI PRESENTA ALTERACIONES O ENMENDADURAS Y 

SIN LA CORRESPONDIENTE FIRMA DEL INGENIERO DE SERVICIO Y/O JEFE DE LABORATORIO Y NO PODRÁ REPRODUCIRSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE METALINSPEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V. LOS 

RESULTADOS REPORTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. / THE REPORTED RESULTS ARE BEEN WORTH AND RELIABLE FOR THE CONDITIONS UNDER WHICH TEST WARE MADE, THIS REPORT IS NOT BEEN WORTH 

IF IT PRESENTS DISPLAYS ALTERATIONS AND WITHOUT THE CORRESPONDING SIGNATURE OF THE ENGINEER SERVICE AND/OR TEST LAB CHIEF AND WILL NOT BE REPRODUCED IN TOTAL OR PARTIAL FORM WITHOUT EXPRESS AUTORIZATION 

OF METALINSPEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V. RESULTS REPORTING REFERS ONLY TO THE SAMPLES TESTED.

MUESTRA 2: fibras opticas 

de mexico muestra 2

Evidencia fotográfica / Photographic evidence

Prueba/Test: TRACCIÓN / TENSILE

N

Equipment: Universal Machine Brand: INSTRON / Model: 68FM-100 / Serie: 68F100B27761 / Calibration Date: October- 2024 / 

Traceability: CENAM 

Las pruebas fueron realizadas de acuerdo a la especificación A.S.T.M. E-8 y el procedimiento interno COP-ML-40 / The test were carring out agree with 

A.S.T.M. E-8, and internal procedure COP-ML-40

Carga Máxima / 

Max Load

PRIMER LABORATORIO MEXICANO

INDEPENDIENTE ACREDITADO POR

NADCAP


